Qme a 6 5 8 m
The Ultimate gb icant HumanTec

Technische Daten

TEST ERGEBNIS
Viskositat, (Kinematic),cSt @ 40 °C 43,6
Flammpunkt, COC, °C 174
Stockpunkt, °C -12

Anwendungsweise:

1 Liter OMEGA 658 mit mindestens 10 Liter Wasser, und maximal mit bis zu 40 Liter Wasser, zu einer
Emulsion verruhren. Das vorgegebene Mischungsverhaltnis ist abhangig vom Schweregrad des
Metallbearbeitungsprozesses.

Um eine Ol in Wasser Emulsion zu erhalten sollte OMEGA 658 immer unter Verriihrung der
Gesamtwassermenge zugegeben werden.
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